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EINSATZMÖGLICHKEITEN GEM. ERSATZBAUSTOFFV (EBV) 
Kupferhüttenmaterial – CUM 
 
Herkunft: Aurubis AG 
Handelsnamen: - Eisensilikat-Gestein, Eisensilikat-Granulat (Werk Hamburg) 

- Eisensilikatsand (Werk Lünen) 
DIN-Bezeichung: - Schlacke DIN 4301-CUS (Gestein) 

- Schlacke DIN 4301-CUG (Granulat, Sand) 
 

Kupferhüttenmaterial der Klasse 1 bzw. 2 (CUM-1 bzw. CUM-2) – Tabellen 19 und 20 EBV 

Einbauweise 

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht 
außerhalb von 

Wasserschutzbereichen 
innerhalb von 

Wasserschutzbereichen 
ungünstig günstig günstig 

 Sand 
Lehm, 
Schluff, 

Ton 

WSG III A WSG III B Wasservor- 
ranggebiete HSG III HSG IV 

Sand 
Lehm, 
Schluff,

Ton 
Sand 

Lehm, 
Schluff, 

Ton 
Sand 

Lehm, 
Schluff, 

Ton 
1 2 3 4 5 6 

1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, 
Tragschicht bitumengebunden + + + + + + + + + 

2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, 
Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht + + + - - + + + + 

3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter 
gebundener Deckschicht + + + + + + + + + 

4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter 
gebundener Deckschicht + + + - - + + + + 

5 

Asphalttragschicht (teilwasser- durchlässig) unter 
Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht 
hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster 
und Platten 

+ + + + + + + + + 

6 
Bettung, Frostschutz- oder Trag- schicht unter 
Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurch- 
lässiger Fugenabdichtung 

+ + + + + + + + + 

7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener 
Deckschicht + + + + + + + + + 

8 
Frostschutzschicht (ToB), Bau- grundverbesserung 
und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter 
gebundener Deckschicht 

+ + + + + + + + + 

9 
Dämme oder Wälle gemäß Bau- weisen A-D nach 
MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im 
Böschungsbereich in analoger Bauweise 

+ + + - - + + + + 

10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE + + + - - + + + + 
11 Bettungssand unter Pflaster oder unter 

Plattenbelägen - - - - - - - - - 
12 Deckschicht ohne Bindemittel - - - - - - - - - 

13 

ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, 
Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung 
von Baugruben und Leitungsgräben unter 
Deckschicht ohne Bindemittel 

- - - - - - - - - 

14 Bauweisen 13 unter Plattenbelägen - - - - - - - - - 
15 Bauweisen 13 unter Pflaster - - - - - - - - - 

16 

Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungs-
bereich von Dämmen unter durchwurzelbarer 
Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu 
Bauweise E des MTSE 

- - - - - - - - - 

17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach 
MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht - - - - - - - - - 

 


	Handelsnamen: - Eisensilikat-Gestein, Eisensilikat-Granulat (Werk Hamburg)
	- Eisensilikatsand (Werk Lünen)

